
lNREco
IN4UL.SJA

Załącznik B - lnformacja towarzysząca oznakowaniu GE

Wersja 03 z dnia 11,03.2024 r.

((

Nr jednostki ceńyfikowonej.: l023

INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marcelin 19,78422Gwda Wielka

20

Nr ceĘfikatu: 1023-CPR-0288 F

EN 13808:2013

Emulsja asfaltowa C65BP3 PU/RC

Przeznaczenie - do powiezchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na
drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7,

Wytwórnia EmulsjiAsfaltowych - Marcelin 19,78.422 Gwda Wielka

Emulsja:
Lepkość z zastosowaną metoda pomiaru
Wpływ wody na adhezję lepiszcza
Rozpad
Substancje niebezpieczne X

1 5-70 s
>7 5o/o pokrycia powierzch n i

70-155g/1009
NR

Lepiszcze odzyskane przez odparowanie
Konsystencja w pośred n iej temperatu ze eksploatacj i

Konsystencja w wysokiej temperatu rze eksploatacj i

Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru

ś150 x 0,1'mm
>430c
Klasa 1

Lepiszcze odzyskane i poddane procesowi starzenia
Stałość konsystencj i w pośred n iej temperatu rze eksploatacj i

Stałość konsystencj i w wysokiej tem peratu rze eksploatacj i

z zastosowaną metodą pomiaru
Stałość kohezjiz zastosowaną metodą pomiaru

NR

NR
NR
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